
1 Wy­bór ma­te­ria­łu 

2 Spo­so­by ukła­da­nia

Du­ży wy­bór kształtów, ma­te­ria­łów i ko­lo­rów ko­stek bru­ko­wych sprzy­ja 
two­rze­niu różno­rod­nych wzo­rów, da­je nie­skoń­czo­ne możli­wo­ści pro­
jek­to­wa­nia.

Spo­sób ukła­da­nia ko­stek bru­ko­wych za­le­ży od miej­sca, gdzie bę­dą 
za­sto­so­wa­ne.

Miej­sce uło­że­nia
Pod­ło­że
Mi­ni­mal­na gru­bość kost­ki
bru­ko­wej
Spo­sób ukła­da­nia

Alej­ka, ta­ras
Po­wierzch­nia utwar­dzo­na

6 cm

POD­SYP­KA PIA­SKO­WA

N A ­R Z ę ­D Z I A  i ma    t e ria   ŁY

Ukła­da­nie ko­stek na pod­syp­ce pia­sko­wej jest naj­prost­szą, naj­szyb­szą 
i naj­bar­dziej oszczęd­ną me­to­dą ukła­da­nia bru­ku. Kost­ki prze­zna­czo­ne 
do ukła­da­nia na­wierzch­ni, po któ­rej bę­dą jeź­dzi­ły sa­mo­cho­dy po­win­ny 
być grub­sze. 

Miej­sce uło­że­nia
Pod­ło­że
Mi­ni­mal­na gru­bość kost­ki
bru­ko­wej

Spo­sób ukła­da­nia

Podjazd, alejka przejezdna
Gładź be­to­no­wa gru­bo­ści 10 cm

Mniej niż 6 cm   6 cm i więcej

ZAPRAWA          PODSYPKA
CEMENTOWA     PIASKOWA

D O ­D AT ­K O ­W E  N A ­R Z ę ­D Z I A  P O ­T R Z E B ­N E  D O ­
W Y ­K O ­N A ­N I A  B E ­T O ­N O ­W E ­G O  P O D ­Ł O ­Ż A

N A ­R Z ę ­D Z I A  P O ­T R Z E B ­N E  D O  P R Z Y ­C I ­N A ­N I A ­
K O ­S TE  K  B R U ­K O ­W Y C H

Kost­ki bru­ko­we 
tnie się no­ży­ca­mi 
do bru­ku lub szli­­
fier­ką wy­po­sa­żo­ną 
w  od­po­wied­nią 
tar­czę.

3 Wy­ty­cza­nie miej­sca 
Wy­mia­ry na­wierzch­ni naj­le­piej 
za­pla­no­wać tak, by unik­nąć cięć 
ko­stek lub by by­ło ich jak naj­mniej. 
Za po­mo­cą sznur­ka i pa­li­ków wy­zna­
czyć te­ren, na któ­rym zo­sta­nie uło­
żo­na kost­ka. Je­śli ukła­da­my alej­kę, 
do­brze jest zo­sta­wić oko­ło 90 cm 
wol­nej prze­strze­ni, aby umożli­wić 
ewen­tu­al­ne sko­ry­go­wa­nie ukła­da­ne­
go wzo­ru.   
Do­brze jest wy­zna­czyć punk­ty orien­
ta­cyj­ne.

Wy­ty­cze­nie punk­tów orien­ta­cyj­nych jest po­moc­ne, uła­twia uzy­ska­nie 
za­pla­no­wa­ne­go wzo­ru oraz ogra­ni­cza liczbę cięć.

Ukła­da­nie kost­ki bru­ko­wej



5 Wy­koń­cze­nia
N A ­R Z ę ­D Z I A  I   M A­TE  ­R I A ­ŁY

 Wy­pełnia­nie szcze­lin

Po uło­że­niu ca­ło­ści po­wierzch­
nię na­le­ży ubić.
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3 Ubi­jać bruk, aż do 
mo­men­tu, w  któ­rym 
bę­dzie rów­ny. 

Pod­czas ubi­ja­
nia po­wierzch­
nię po­sy­py­wać 
drob­nym, prze­
sia­nym przez 
si­to pia­skiem 
tak, by wy­pełnił 
szcze­li­ny. Po­lać 

ob­fi­cie wo­dą – pia­sek wnik­nie 
głę­biej w  spo­iny. Po­wtó­rzyć 
wszyst­kie czyn­no­ści po 24-48 
go­dzi­nach.2

Pro­duk­ty czysz­czą­ce i kon­ser­wu­ją­ce

Na­wierzch­nię z  kost­ki można 
wy­czy­ścić spe­cjal­nie do te­go ce­lu 
prze­zna­czo­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi. 
Usu­wa­ją one z  po­wierzch­ni 
wy­kwi­ty i  za­bru­dze­nia sma­ra­mi, 
ole­ja­mi, za­pra­wą mu­rar­ską. 
Można też za­bez­pie­czyć 

na­wierzch­nię z kost­ki spe­cjal­ny­mi 
pre­pa­ra­ta­mi do im­pre­gna­cji. 
Chro­nią one przed za­bru­dze­nia­
mi, usu­wa­ją wcze­ś­niej po­wsta­łe 
za­nie­czysz­cze­nia oraz za­bez­pie­
cza­ją przed nie­ko­rzyst­nym dzia­ła­
niem wo­dy. 

Aby otrzy­mać po­wierzch­nię o jed­no­li­tej bar­wie, na­le­ży przed roz­
po­czę­ciem ukła­da­nia wy­mie­szać kost­ki po­cho­dzą­ce z  różnych 
opa­ko­wań.
Nie­któ­re kształty kost­ki umożli­wia­ją efek­tow­ne krzy­żo­wa­nie rzę­
dów ko­stek lub ukła­da­nie ich  w ory­gi­nal­ne wzo­ry.

R A ­D Y

Na dwóch rów­no­le­głych 
li­stwach po­ło­żyć ła­tę i  prze­su­
wa­jąc nią, wy­rów­nać pia­sek. 

Wy­jąć li­stwy i  uzu­pełnić pia­
skiem po­wsta­łe otwo­ry.
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Ukła­dać kost­kę na pia­sku 
we­dług wy­bra­ne­go wzo­ru. 
Kłaść kost­ki rzę­da­mi, klę­cząc 
na de­sce. Ni­gdy nie cho­dzić po 
pia­sku. Ukła­dać tyl­ko ca­łe kost­
ki, zo­sta­wia­jąc wol­ne miej­sca, 
gdy kost­ka nie mie­ści się 
w ca­ło­ści. Kost­ki ma­ją do­pa­so­
wa­ne brze­gi, więc trze­ba je 
ukła­dać ści­śle bez szcze­lin, ubi­
ja­jąc je młot­kiem gu­mo­wym 
i  ła­tą. Pod­czas ukła­da­nia 
spraw­dzać po­ziom­ni­cą uło­że­
nie ko­stek.

Nie­zbęd­ne wy­rów­na­nia na­le­ży 
wy­ko­ny­wać od ra­zu po uło­że­
niu ko­stek – w mia­rę po­trze­by 
do­dać lub usu­nąć pia­sek.
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Ukła­da­nie za­koń­czyć przy­ci­na­
jąc kost­ki i  wy­pełnia­jąc ni­mi 
wol­ne miej­sca. 

Na ryn­ku ofe­ro­wa­ne są go­to­we 
ele­men­ty do wy­koń­cze­nia 
obrze­ży na­wierzch­ni.

10

Ukła­da­nie na po­wierzch­ni be­to­no­wej 

Sto­so­wa­nie tej me­to­dy zaleca się przy ukła­da­niu ko­stek bru­ko­wych 
o nie­re­gu­lar­nych kształtach, wy­ma­ga­ją­cych uzu­pełnia­nia pod­ło­ża (np. 
gra­ni­to­we kost­ki).  

Wy­czy­ścić ist­nie­ją­cą po­wierzch­nię 
be­to­no­wą urzą­dze­niem do czysz­cze­
nia pod ci­śnie­niem. 

Zmo­czyć pod­ło­że, a  na­stęp­nie roz­
pro­wa­dzić na nim war­stwę za­pra­wy 
ce­men­to­wej gru­bo­ści 1-2 cm. Można 
użyć go­to­we­go pre­pa­ra­tu lub wy­ko­
nać go we­dług po­da­nych ni­żej pro­
por­cji.

Ukła­dać kost­ki bru­ko­we w spo­sób opi­sa­ny wy­żej. 
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wo­dy =

  wa­ga ce­men­tu
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Ni­niej­sza ulot­ka ma je­dy­nie cha­rak­ter in­for­ma­cyj­ny. 
Szcze­gó­ło­we za­sa­dy mon­ta­żu i wy­ko­rzy­sta­nia po­szcze­
gól­nych pro­duk­tów okre­śla in­struk­cja użyt­ko­wa­nia. ­
Bricoman Pol­ska nie po­no­si żad­nej od­po­wie­dzial­no­
ści za szko­dy bę­dą­ce na­stęp­stwem wa­dli­we­go mon­
ta­żu lu­b wy­ko­rzy­sta­nia pro­duk­tów, a w szcze­gól­no­
ści ich mon­ta­żu i wy­ko­rzy­sta­nia w spo­sób nie­zgod­ny 
z in­struk­cją użyt­ko­wa­nia.

4 Ukła­da­nie kost­ki bru­ko­wej
Usu­nąć zie­mię na głę­bo­kość 
10 cm.    

Aby od­pływ wo­dy desz­czo­wej 
był pra­wi­dło­wy, ca­ły ob­szar 
po­wi­nien być lek­ko po­chy­ły (1 
cm/m).

Ubi­jać zie­mię ubi­ja­kiem, aż do 
mo­men­tu, w któ­rym sta­nie się 
twar­da. 
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Ukła­da­nie na nie­sta­bil­nym pod­ło­żu

Głę­bo­kość wy­ko­pu mu­si być więk­sza, po­nie­waż na­le­ży wy­ko­nać pod­
kład z ka­mie­ni, żwi­ru, po­tłu­czo­nych ce­gieł lub gru­zu mi­ne­ral­ne­go. Ta­ką 
war­stwę na­stęp­nie po­kryć pia­skiem, wy­po­zio­mo­wać i ubić. 

Na ca­łej po­wierzch­ni prze­zna­
czo­nej do bru­ko­wa­nia roz­ło­żyć 
fo­lię ochron­ną, któ­ra za­po­bie­
ga mie­sza­niu się różnych ma­te­
ria­łów i prze­do­sta­wa­niu ko­rze­
ni drzew mię­dzy kost­ki 
bru­ko­we. 

Uło­żyć rów­no­le­gle dwie li­stwy, 
pa­mię­ta­jąc o  na­chy­le­niu (1 
cm/m). Za­kli­no­wać ją na wy­so­
ko­ści rów­nej gru­bo­ści pod­syp­
ki. Li­stwy bę­dą pod­sta­wą do 
wy­gła­dza­nia pia­sku.

Roz­pro­wa­dzić pia­sek na 2/3 
wy­ma­ga­nej gru­bo­ści i  ubić. 
Do­sy­pać pia­sku. 
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Aby unik­nąć nie­rów­ne­go roz­ło­że­nia pia­sku, co mo­gło­by ne­ga­tyw­nie 
wpły­nąć na po­ziom uło­żo­nych kostek, na­le­ży zmie­szać go z ce­men­tem 
(wo­rek ce­men­tu na 5 ta­czek pia­sku). Po roz­pro­wa­dze­niu tej mie­szan­ki 
na­le­ży w mia­rę szyb­ko uło­żyć kost­ki bru­ko­we.

folia ochronna
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