
1 Przyklejanie płyt mozaikowych

Podłoże

Pły­ty mo­zai­ko­we przy­kle­ja się do pod­ło­ża su­che­go, rów­ne­go, moc­ne­go, 
bez spę­kań, bez py­łu i tłu­stych plam, wy­po­zio­mo­wa­ne­go.

Można tak­że przy­kle­jać je do pod­łóg ogrze­wa­nych.

Do przy­kle­ja­nia użyć można kleju poliuretanowego lub wodoroz-
cieńczalnego  (oprócz buku).

Klej

Wzór

2  Przygotowanie podłoża
Pod­ło­że oczy­ścić od­ku­rza­czem. 

Spraw­dzić, czy pod­ło­że jest rów
ne (użyć li­nij­ki mu­rar­skiej). Mak
sy­mal­ne od­chy­le­nie mo­że wy­no
sić 2 mm na metr. 
Do zli­kwi­do­wa­nia ewen­tu­al­nych 
nie­rów­no­ści użyć za­pra­wy sa­mo
po­zio­mu­ją­cej (po­kryć ca­łe pod­ło
że lub je­go część). 
Po­zo­sta­wić do wy­schnię­cia ­
na 24 go­dzi­ny. 

Je­że­li pod­ło­że jest po­ro­wa­te, 
na­le­ży po­kryć je ca­łe za­pra­wą 
sa­mo­po­zio­mu­ją­cą. 

Po wy­schnię­ciu za­pra­wy sa­mo­­­­­po
zio­mu­ją­cej, prze­trzeć ją gąb­ką 
ścier­ną – spo­wo­du­je to lep­szą 
przy­czep­ność kle­ju. 

Podłoga ogrzewana

Włą­czyć ogrze­wa­nie na 15 dni przed ukła­da­niem po­sadz­ki i wy­łą­czyć 
48 go­dzin przed roz­po­czę­ciem prac. 4 dni po uło­że­niu po­sadz­ki stop
nio­wo przy­wra­cać tem­pe­ra­tu­rę.

•  Na 48 go­dzin przed roz­po­czę­ciem ukła
da­nia po­sadz­ki, umie­ścić za­mknię­te pacz­ki 
z pły­ta­mi w po­miesz­cze­niu, w któ­rym bę­dą 
ukła­da­ne. 
Pły­ty mo­zai­ko­we na­le­ży przy­kle­jać ­
do pod­ło­ża su­che­go i rów­ne­go. 
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Przyklejanie mozaiki i parkietu



Pod­czas ukła­da­nia po­sadz­ki na­le
ży spraw­dzać spo­iny mię­dzy 
wszyst­ki­mi pły­ta­mi. 
Pod­czas ukła­da­nia płyt na­le­ży 
pa­mię­tać o mon­ta­żu me­ta­lo­we­go 
pro­fi­lu dy­la­ta­cyj­ne­go, do któ­re­go 

mo­cu­je się li­stwę ma­sku­ją­cą.
Klej schnie 48-72 go­dzi­ny. Do­pie
ro kie­dy po­sadz­ka wy­schnie, 
można z usu­nąć kli­ny. 
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3 Układanie płyt mozaikowych 
Początek układania – szachownica

Ukła­da­nie na­le­ży roz­po­cząć od 
na­ro­ża po­miesz­cze­nia, po­zo­sta
wia­jąc prze­rwę dy­la­ta­cyj­ną sze­ro
ko­ści 8 mm. Mię­dzy pły­ty a ścia
nę wło­żyć kli­ny.  

Początek układania – inne wzory

Po­miesz­cze­nie po­dzie­lić na czte
ry rów­ne czę­ści. Przy­kle­ja­nie płyt 
mo­zai­ko­wych na­le­ży roz­po­cząć 
w czę­ści ozna­czo­nej nu­me­rem 1 
(patrz ry­su­nek). 

Pły­ty ukła­dać we­dług ozna­czo­nej 
ko­lej­no­ści.   

Za każdym ra­zem na­le­ży wy­zna
czać (przy uży­ciu kli­nów) wzdłuż 
ścia­ny prze­rwę dy­la­ta­cyj­ną sze­ro
ko­ści 8 mm. 

Klejenie posadzki

• Należy tak rozplanować 
pracę, by nie chodzić po już 
przyklejonych płytach. 
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Roz­pro­wa­dzić klej szpa­chel­ką 
ząb­ko­wa­ną na po­wierzch­ni, na 
któ­rej bę­dzie uło­żo­nych kil­ka pły
tek. 

•  Za­wsze na­le­ży mieć pod 
rę­ką wil­got­ną szmat­kę, któ­rą  
usu­wa się  nad­miar kle­ju. 
Kle­je roz­pusz­czal­ni­ko­we 
na­le­ży roz­pro­wa­dzać w rę­ka
wi­cach ochron­nych. 
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4 Cyklinowanie i lakierowanie
Przed roz­po­czę­ciem prac na­le­ży po­cze
kać 7-14 dni, do całko­wi­te­go wy­schnię­cia 
kle­ju. Pły­ty mo­zai­ko­we cy­kli­nu­je się trzy 
ra­zy, uży­wa­jąc za każdym ra­zem co­raz 
drob­niej­sze­go pa­pie­ru ścier­ne­go.
Pierw­sze szli­fo­wa­nie (wy­gła­dza­nie 
po­sadz­ki) wy­ko­nać pa­pie­rem 50 lub 60. 

Dru­gie szli­fo­wa­nie (usu­wa­nie za­ry­so­wań 
po­wsta­łych pod­czas pierw­sze­go szli­fo­wa
nia) wy­ko­nu­je się pa­pie­rem  80-100. 

Trze­cie szli­fo­wa­nie wy­ko­nu­je się pa­pie
rem 120-140. 

Po­sadz­kę na­le­ży cy­kli­no­wać za każdym 
ra­zem w in­nym kie­run­ku. Ostat­ni raz 
po­win­no się cy­kli­no­wać w stro­nę świa­tła 
(okna). 

Lakierowanie

Pierw­szą war­stwę la­kie­ru roz­pro­wa­dzić 
sze­ro­kim pędz­lem.

Po wy­schnię­ciu pierw­szej war­stwy ­
la­kie­ru, trze­ba ją de­li­kat­nie ze­trzeć 
drob­no­ziar­ni­stą gąb­ką   ścier­ną (ziar­no 
140-160).  

Wy­czy­ścić po­sadz­kę z py­łu (lek­ko wil­got­ną szmat­ką 
lub od­ku­rza­czem).

Na­ło­żyć dwie na­stęp­ne war­stwy la­kie­ru, po­zo­sta
wia­jąc każdą do wy­schnię­cia. Orien­ta­cyj­ny czas 
po­da­ny jest na opa­ko­wa­niu. 
Na­ło­żyć war­stwę środ­ka na­błysz­cza­ją­ce­go do par
kie­tów la­kie­ro­wa­nych.
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5 Wykończenie posadzki
Listwy przypodłogowe i progowe

Przy ścia­nach po­sadz­kę wy­kań
cza się drew­nia­ną li­stwą przy­po
dło­go­wą lub co­ko­łem. Ma­sku­ją 
one prze­rwy dy­la­ta­cyj­ne. 

W wy­pad­ku bar­dzo sze­ro­kiej dy­la
ta­cji lub wcze­śniej­sze­go za­mo­co
wa­nia li­stwy pod­ło­go­wej, za­le­ca 
się mon­taż ćwierć­wałków.  

Li­stwy pro­go­we: 
Na­le­ży do­brać od­po­wied­nią 
li­stwę pro­go­wą: 

Próg łą­czą­cy po­sadz­ki na tym 
sa­mym po­zio­mie,

Próg łą­czą­cy po­sadz­ki o różnej 
wy­so­ko­ści,

Próg do po­łą­czeń mię­dzy ścia
ną a po­sadz­ką.
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Pro­fil dy­la­ta­cyj­ny mon­tu­je się pod­czas ukła­da­nia płyt mo­zai­ko­wych. 

Przekładanie rur

Ku­pu­jąc pły­ty na­le­ży 
prze­wi­dzieć ich nad
wyżkę, któ­ra zo­sta­nie 
prze­zna­czo­na do cię
cia.

Aby prze­ło­żyć ru­ry przez pły­tę, na­le­ży na­ciąć ją w spo­sób przed­sta­wio
ny na ry­sun­ku. 

6 Czas potrzebny do ułożenia 
płyt mozaikowych 

Czas schnięcia po przyklejeniu

W wy­pad­ku płyt nie­la­kie­ro­wa­nych na­le­ży od­cze­kać 72 go­dzi­ny przed 
roz­po­czę­ciem prac wy­koń­cze­nio­wych. 

W wypadku płyt lakierowanych: 48 godzin.

Czas układania

Po­miesz­cze­nie o po­wierzch­ni 30 m2

 Płyty nielakierowane Płyty  lakierowane
Warstwa samopoziomująca
(w razie potrzeby)

Warstwa samopoziomująca
(w razie potrzeby)

Układanie
Schnięcie
Cyklinowanie
Lakierowanie
Schnięcie
Całość

1 dzień

3 dni
3 dni
2 dni
3 dni
8 dni 

20 dni

Układanie
Schnięcie
Całość

1 dzień

3 dni
2 dni
6 dni

7 Konserwacja posadzki
Częste czyszczenie Czyszczenie okresowe

Prze­trzeć po­sadz­kę wil­got­ną 
szmat­ką (cza­sa­mi można do­dać 
tro­chę środ­ka my­ją­ce­go).

Po­wierzch­nię po­sadz­ki prze­trzeć 
od­po­wied­ni­mi środ­ka­mi prze­dłu
ża­ją­cy­mi trwa­łość la­kie­ru (pa­sty, 
mlecz­ka).
W za­leżno­ści od stop­nia zu­ży­cia 
po­sadz­ki (ilość cho­dzą­cych po 
nim osób) za­bieg na­le­ży po­wta
rzać 2-3 ra­zy w ro­ku. 

Do do­kład­ne­go i głę­bo­kie­go czysz­cze­nia po­sadz­ki drew­nia­nej uży­wa 
się środ­ka do usu­wa­nia moc­nych za­bru­dzeń. Te­go ty­pu czysz­cze­nie 
na­le­ży po­wta­rzać co 1-3 la­ta. 

Usuwanie zabrudzeń

Zabrudzenia Środki czyszczące

Ka­wa, so­ki owo­co­we, śmie­ta­na, 
her­ba­ta, sy­ro­py
Czar­ne śla­dy kau­czu­ku, smo­ła, 
cze­ko­la­da, tłuszcz, ole­je ro­ślin­ne, 
so­sy, pa­sta do bu­tów
Szmin­ka, fla­ma­ster, atra­ment, 
tusz 
Wi­no, na­po­je ga­zo­wa­ne, ocet, 
musz­tar­da, ket­chup, krew, far­by 
akwa­re­lo­we 

Odplamiacz

Benzyna

Alkohol metylowy 

Płyn do mycia naczyń
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Ni­niej­sza ulot­ka ma je­dy­nie cha­rak­ter in­for­ma­cyj­ny. 
Szcze­gó­ło­we za­sa­dy mon­ta­żu i wy­ko­rzy­sta­nia po­szcze
gól­nych pro­duk­tów okre­śla in­struk­cja użyt­ko­wa­nia. ­
Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialno­
ści za szkody będące następstwem wadliwego mon­
tażu lub wykorzystania produktów, a w szczególno­
ści ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny 
z instrukcją użytkowania.


